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1. uvoD

1.1. Tento protokol o klasifikaci uréuje klasifikaci daného vyrobku s nazvem PE stavebni félie B2,
modra, tfida E, 200 um v souladu s postupy uvedenymiv CSN EN 13501-1+A1:2010.

1.2, Tento protokol o klasifikaci m& 3 strany a miize byt pouzivan nebo reprodukovan pouze jako
celek.

2. PODROBNE INFORMACE O KLASIFIKOVANEM VYROBKU

2.1. Vseobecné

Vyrobek PE stavebni folie B2, modra, tfida E, 200 pym je vyrabény firmou BACHL, spol. s r.o., Evropské
669, 664 42 Modfice, Ceska republika. Pouziva se pro stavebni ucely.

2.2.  Popis vyrobku

Stavebni folie je vyrabéna v tloustce 0,20 mm s objemovou hmotnosti 1010 kg/m? a ploénou hmotnosti
0,202 kg/m?. Sklada se z LDPE 0,3; modré barvy Farb batch Blau 5148 a aditiv.

3. PROTOKOLY A VYSLEDKY VYUZITE PRO TUTO KLASIFIKACI

3.1.  Protokoly

Nazev laboratofe . .
Gislo protokolu Zkusebni metoda a datum
Adresa Objednatel protokolu o zkousce Dat p— Oblast aplikaénich pravidel a
. ) atum vydani datum
Cislo akreditace
PAVUS, a. s. BACHL, spol. sr.o. Pr-16-1.111 CSN EN ISO 11925-2:2011
Veseli nad LuZnici Evropské 669 2016-05-24
ML ¢ 1026 664 42 Modiice
Ceské republika
3.2. Vysledky
@ Vysledky
ZkuSebni postup podle Parametr 2k :j’ ée;k Kontinualni Splnéni
parametr — primér parametr(
CSN EN ISO 11925-2 Fs <150 mm do 20 s 6 125/110 ano
Expozice povrchu podle | nezapéleni filtracniho papiru 6 = ano
¢l 7.3.31;
smér podélny/pricny
CSN EN ISO 11925-2 Fs <150 mmdo 20 s 6 105/100 ano
?’épgzg:e hrany podle ¢l | nezapaleni filtracniho papiru 6 - ano
smér podélny/priény




PROTOKOL O KLASIFIKACI &. PK1-01-16-028-C-0

6
PAVUS
® Strana 3 ze 3

4. KLASIFIKACE A OBLAST APLIKACE

4.1. Klasifika¢ni odkazy
Tato klasifikace byla provedena v souladu s CSN EN 13501-1+A1:2010.
4.2. Klasifikace

Vyrobek PE stavebni félie B2, modrd, tfida E, 200 pym je v souladu s jeho chovanim pii zkouskach
reakce na ohen klasifikovan jako:

Klasifikace reakce na ohen: E

4.3. Oblast aplikace

Tato klasifikace plati pro nasledujici parametry vyrobku:
Parametry uvedené v odstavci 2.2.

Tato klasifikace plati pro aplikaci kone&ného pouZiti - stavebnictvi.

5. OMEZENI

Tento protokol o klasifikaci nenahrazuje schvaleni typu nebo certifikat vyrobku.

Zku$ebni laboratof proto nema Zadnou ucast na pfipravé vzorkl vyrobku pro zkousku, i kdyz, na
vyzadani vyrobce, poskytuje vhodné osvédgeni, Ze provadél sledovani pfipravy vzork(i pro zkousky.

Tato klasifikace je platna, pokud nedoslo ke zménam podminek, za kterych byla vystavena. Objednatel
muZe poZadat vydavajici organizaci o pfezkoumani vlivu zmén na platnost klasifikace.

Vypracoval: Schvalil:
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